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Prirozenée vlastnosti skla



B u bl | ny Bublinou se rozumi

od 0,4 mm a vétsi.

Prirozena vlastnost
- akceptovatelna

Pfirozena vlastnost
- akceptovatelna




Casti bez brusu i v brousené skloviné

Horni okraj v $ifi 20 mm

Télo / povrch vyrobku

Dno / spodni ¢ast

Poznamky

Malé vyrobky
do 150 mm/do 500 ml

1 bublina do 1 mm

1 bublina do 1 mm,
1 bublina do 2 mm
(*ne ve shluku)

1 bublina do 1T mm
1 bublina do 2 mm
(*ne ve shluku)

Maximalné 2 bublina
v celém produktu

Velké vyrobky
nad 150 mm/nad 500 ml

1 bublina do 1 mm

2 bubliny do 2 mm,
1 bublina do 3 mm
(*ne ve shluku)

2 bubliny do 2 mm,
1 bublina do 3 mm
(*ne ve shluku)

Maximalné 3 bubliny
v celém produktu



Neprobrouéené bubliny - celobrouseny produkt (Metamorphosis,

Hero.ine)

Metamorphosis

Horni okraj do 20 mm

Télo/ povrch vyrobku

Dno/spodni ¢ast

Poznamky

Vaza 30 cm

1 bublina do 1 mm

2 bubliny do 2 mm,
2 bubliny do 3 mm
(*ne ve shluku)

3 bubliny do 2 mm,
2 bubliny do 3 mm
(*ne ve shluku)

Maximalné 10 bublin
v celém produktu

Vaza 20 cm

1 bublina do 1 mm

2 bubliny do 2 mm,
2 bubliny do 3 mm
(*ne ve shluku)

2 bubliny do 2 mm,
2 bubliny do 3 mm
(*ne ve shluku)

Maximalné 8 bublin
v celém produktu

Vaza 13 cm

1 bublina do 1 mm

2 bubliny do 2 mm,
1 bublina do 3 mm
(*ne ve shluku)

2 bubliny do 2 mm,
1 bublina do 3 mm
(*ne ve shluku)

Maximalné 7 bublin
v celém produktu

Svicen 8,5 cm

1 bublina do 1 mm

1 bublina do 1 mm,
1 bublina do 2 mm
(*ne ve shluku)

1 bublina do 1 mm
1 bublina do 2 mm
(*ne ve shluku)

Maximalné 5 bublin
v celém produktu

Sklenice

1 bublina do 1 mm

1 bublina do 1 mm,
1 bublina do 2mm
(*ne ve shluku)

1 bublina do 1 mm
1 bublina do 2 mm
(*ne ve shluku)

Maximalné 3 bubliny
v celém produktu



Rozmery vyrobku
a odchylky

Rucni vyroba skla do
drevénych forem vede

k rozdilnym velikostem
produktl. Sjednocenim
velikosti vyrobkl se
zabyvame u napojoveho skla,
akceptovatelna odliSnost
velikosti je +/-1mm.

Sila dna u napojového skla
muze kolisat.

Pfirozena vlastnost — neakceptovatelné (sila st&€ny sklenice A)

Pfirozena vlastnost - akceptovatelna (vySka dna)



Brus a odchylky

Veskeré produkty jsou ru¢né
brousené a kazdy brusi¢ ma
svUj jedinecCny styl, proto je
mirna odchylka do

+/- 2 mm akceptovatelna.



Barva a odchylky

S ohledem na techniku
vyroby jsou dovoleny jemné
rozdily v barevnych
odstinech, zavisi nejen na
dodavanych surovinach, ale
takeé na sile stény ru¢né
foukaného skla.

Pfirozené vlastnost
- akceptovatelné




Zlaceni a odchylky

Zlato je nanaseno rucné stetcem,
proto muze vést k lehce
nerovnému okraji zlata +/- 0,5 mm,
ornamenty nebo jiné motivy mohou
mit jen mirné nerovné okraje, tak
aby nerusily vzhled vyrobku.

Viditelné designové tahy Stétcem
v malované c¢asti skloviny jsou
pripustné (pozadované).

Mikroskopické bublinky O,1 mm jsou
mozne.

Pfirozena vlastnost
- akceptovatelné




Vosk a odchylky

Ekologicky sojovy vosk v RUckl
svickach je vysoce kvalitni
prirodni produkt, ktery stale
pracuje, proto mize dojit

k zméné odstinu Casti vosku.

Prirozené vlastnost
- akceptovatelné



Piskovani / laserovani loga

Logo musi mit spravny tvar
a umisténi, byt viditelné a Citelné.

Malé rozmazani kvuli zakriveni
produktu je pfijatelné.

Pfirozené vlastnost
- akceptovatelné

Prirozené vlasti skla



Optické
vlastnosti a
odchylky

Slabéa opticka odchylka
je prijatelna (viditelna na
vzdalenost natazené
paze), ktera by neméla
ohraniCovat vyrobek, ani
rusit jeho vzhled.

Pfirozené vlastnost
- neakceptovatelné

Prirozené vlasti skla



Vaha produktu
a odchylky

S ohledem na rucni techniku
vyroby jsou dovoleny odchylky
ve vaze vyrobku.



Reklamace / vyména

Produkty Ize reklamovat/vymeénit
pouze s uctenkou do 14 dnd od
zakoupeni.



